DIN EN ISO 3386-1:2025-10 (D)

Polymere Materialien, weich-elastische Schaumstoffe - Bestimmung der
Druckspannungs-Verformungseigenschaften - Teil 1: Materialien mit niedriger Dichte
(ISO 3386-1:2025); Deutsche Fassung EN ISO 3386-1:2025

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsmiaisssnssissssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sess sas nss sasas ssssas snsssassnsssasasss 5
Y0 1) o 6
20 0 101 7
1 AnwendungsbereiCh. ... ————————————————————————————_— 8
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..uuiiimisisnsssssssssssssssssssssssssss s sssssss s s s s s s s s s s s 8
3 3= o 8
4 PrifeiNriChtUuNG. ..o AR R R RS 8
4.1 0 10 2 T o] 41 8
4.2 N0 2= B Lol o L, 9
4.3 D) 3 U 24 0] B 1 3 9
5 50 00T 07 10 g 1) o 9
5.1 FOITN UNA Maf @ ...uiiieiiirisiinsississsinsisnssssssssssssssnsssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssasssansssssssssans sonsssn sassssnsssnsssnssssssnsssnsssnsssnss 9
5.2 5 0] 025 101 0 L0 T 0L 1 o 9
5.3 Anzahl der ProbeKOIPET ....cummsmmsmmmsmsmssmsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssassassssssssasssssssssssssssassenss 9
5.4 L0 0 0] 1D T . 9
6 DUrChflINIUNG e 10
7 Angabe der ErgebRiSSe .....coummmsmnmnsmssmsssssssmsssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssms s 11
71 Druckspannungs-Verformungseigenschaft ... 11
7.2 DIrUCKSPANNUNESWET Lu.ucciiisimisisisisisisisisssss s s A A SRS R RS 11
8 Wiederholungsprifungen ... s sssss 11
9 5 01 0 1<) ol X N 11
I8 =Y 2 L0 D 00T Y <N 13
Bilder

Bild 1 — Schematische Darstellung der Durchfiihrung des Verfahrens ... 10



		2026-06-11T05:16:15+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




