
 
 - 1 -

DIN EN 1744-3:2002-11 (D) 
 
 
Prüfverfahren für chemische Eigenschaften von Gesteinskörnungen - Teil 3: 
Herstellung von Eluaten durch Auslaugung von Gesteinskörnungen; Deutsche 
Fassung EN 1744-3:2002 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort  ...........................................................................................................................................................3 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................3 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................3 
 
3 Begriffe ............................................................................................................................................4 
 
4 Kurzbeschreibung ..........................................................................................................................4 
 
5 Reagenzien .....................................................................................................................................5 
 
6 Prüfeinrichtungen ..........................................................................................................................5 
 
7 Probenahme ....................................................................................................................................6 
 
8 Vorbereitung von Messproben .....................................................................................................6 
 
9 Durchführung .................................................................................................................................7 
 

10 Prüfbericht ......................................................................................................................................8 
 
Literaturhinweise .............................................................................................................................................9 
 

9.1   Prüfbedingungen..............................................................................................................................7
9.2         Durchführung der Prüfung..............................................................................................................7
9.3         Weitere Behandlung des Eluats für die Analyse...........................................................................7


		2026-05-14T19:47:57+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




