
 
 - 1 - 

DIN 53808-1:2003-01 (D) 
 
 
Prüfung von Textilien - Längenbestimmung an Spinnfasern - Einzelfaser-
Messverfahren 
 
 
Inhalt            Seite 
 
1           Anwendungsbereich und Zweck ....................................................................................................... 2 
2           Normative Verweisungen ................................................................................................................... 2 
3           Begriffe ................................................................................................................................................. 2 
4           Bezeichnung des Verfahrens ............................................................................................................. 2 
5           Probenahme ......................................................................................................................................... 2 
6           Geräte ................................................................................................................................................... 2 
6.1        Zwei-Pinzetten-Verfahren (Kurzzeichen: Z) ...................................................................................... 3 
6.2        Ein-Pinzetten-Verfahren ...................................................................................................................... 3 
6.2.1     Verfahren 1 (Kurzzeichen: E 1) .......................................................................................................... 3 
6.2.2     Verfahren 2 (Kurzzeichen: E 2) .......................................................................................................... 3 
6.2.3     WIRA1)-Verfahren (Kurzzeichen: W) ................................................................................................. 3 
7           Entkräuselungskraft ............................................................................................................................ 4 
8           Durchführung der Messung ............................................................................................................... 4 
8.1        Zwei-Pinzetten-Verfahren ................................................................................................................... 4 
8.2        Ein-Pinzetten-Verfahren ...................................................................................................................... 4 
8.2.1     Verfahren 1 ........................................................................................................................................... 4 
8.2.2     Verfahren 2 ........................................................................................................................................... 5 
8.2.3     WIRA-Verfahren ................................................................................................................................... 5 
9           Klassenbreite ....................................................................................................................................... 5 
10         Auswertung .......................................................................................................................................... 5 
11         Prüfbericht ........................................................................................................................................... 6 


		2026-06-25T15:32:52+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




