DIN EN 14278-1:2004-08 (D)

Textilien - Bewertung der Klebrigkeit von Baumwolle - Teil 1: Verfahren mit dem
manuellen Thermodetektionsgerat; Deutsche Fassung EN 14278-1:2004

Inhalt

Seite
720 e o 3
0] =T T T 4
1 ANWeNdUNGSDEIEICh.......ooc i ———————— 4
2 NOrmative VErweISUNGEN ........ciiiiiiiiii it s e n e e e e e e smn e e e an e e e ane e 4
3 =Y o = 4
4 LT T4 o T=E=T o T =1 ¢ T¥ TV 5
5 L T =T 0T 410 3V 5
6 Klima fiir die Probenvorbereitung und Priifung ........ccccoeeooimiiricmmnnscee e e me e e 7
7 ProbenvorbereitUng..... .. nnnn e 7
8 [ T T o7 3 (o] 1 4 7
9 Berechnung UNd AUSWEITUNG .......oooiiiiiiiiieiesre st s e s e e s e e mn e e e e e e mm e e mn e s e s mnenas 8
10 T o =T 4T 3 9
Anhang A (informativ) Statistische Analyse.........cccociiiiiiiiiiini i —————— 10



		2026-05-11T14:23:43+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




