DIN EN ISO 18265:2004-02 (D)

Metallische Werkstoffe - Umwertung von Hartewerten (1ISO 18265:2003); Deutsche
Fassung EN ISO 18265:2003

Inhalt Seite
7o T e 3
T 1 oY LT ' 4
1 AnNWwendungSsbereiCh ........ s 4
2 Normative VErweiSUNQGEN .......coiciiiiiiisiiiinssisinssss s s s s s sss s s s s s s s s ns s s snsasn s nss 4
3 Grundsatzliches zur UmMWertung ... s s 5
4 Anwendung von Umwertungstabellen ..o, 7
4.1 ] [ 1= 4 L= 1 = 7
4.2 Ermittlung eines UmwertungsergebniSSes ..........cccccciiiiiininininnnsnnnnsnsssssssssssss s s s s s ssssssssssenes 10
4.3 Bezeichnung eines UmwertungsergebnisSSes ........ccccccviiiiiiiiiininiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenns 12
4.4 Hinweise zur Anwendung der Harteumwertungstabellen ............cccoomiiiiicccciiemneen e 13

Anhang A (informativ) Tabelle zur Harteumwertung fiir unlegierte und niedriglegierte Stahle und

StANIGUSS ..coiieiii i ———————— 15
AA1 Umwertung von Hartewerten untereinander ...........ccccoimiinimnn e 15
A.2 Umwertung zwischen Hartewerten und Zugfestigkeitswerten ..........cccocvvminiiiincinnnnciene, 15
Tabellen
Anhang B (informativ) zur Harteumwertung fiir Vergitungsstahle .........cccccoririiiccimmriccccceeereeeeens 19
Tabellen
Anhang C (informativ) zur Harteumwertung fiir Kaltarbeitsstahle .........ccccooiiiimiiiiiicic, 37
Tabellen
Anhang D (informativ) zur Harteumwertung fiir Schnellarbeitsstahle ..........ccccoovirmrmiiiiicccccceieeeeee, 48
Tabellen
Anhang E (informativ) zur Harteumwertung fiir Hartmetalle ...........cccconiininnci e, 60
Tabellen
Anhang F (informativ) zur Harteumwertung fiir Nichteisenmetalle und -legierungen ..........ccccceeen....... 64



L= o= 10T T 1T = =

Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren
entsprechenden europaischen Publikationen ...



		2024-05-12T15:22:56+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




