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Kunstlich hergestellter Stein - Prufverfahren - Teil 4: Bestimmung der
Abriebbestéandigkeit; Deutsche Fassung EN 14617-4:2005

Inhalt Seite
oL o 3
1 ANWendungSber@iCh .......... e sn s snsannnnnnnnnnnnnnan 4
2 Normative VErweiSUNGEN ...t s s s s e s mn e 4
3 Kurzbeschreibung......... ..o e 4
4 SChIEIfMILEE ... 4
5 PrifeinrichtuNgen ... ————————— 4
6 L= 1T o = T T 7
7 Vorbereitung der ProbeKOrper..... ... s s s 7
8 [ T T o7 3y (1T U 4V 8
9 T =T o =Y o o 1= 9
10 PrufDeriCht ... e 9
LiteratUrNiNWeISe......oi iRy 10



		2026-07-12T02:32:18+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




