DIN EN 14771:2005-08 (D)

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Biegekriechsteifigkeit -
Biegebalkenrheometer (BBR); Deutsche Fassung EN 14771:2005

Inhalt Seite

V401 8 Lo o AT PPPPPPPPPPPPPPPPPPRt 2
1 F N V2= g Yo [0 T o F=3 o 1T =1 ] SO 3
2 NOIMALIVE VEIWEISUNGEN .uveiiiieeiiiiiiiieie et e e e s ee st e e e e e e e se st teeeeeaeeesaasstaeeeeaeeessassnstaeeeaeeesaaasssenneaeeessnnnnnns 3
3 2= T 1 =SSR 3
4 KUPZDESCRIEIDUNG ...ttt e st e e e st b e e e sa e e e s sabaeeaeanes 4
5 PrUTEINTICRTUNGEN ..o et b e e e kbt e e e st e e e st et e e e st b ee s anbe e e e e sabneeaeane 4
6 Vorbereitung der UntersuChUNGSPIODEN ....couuiiii i 5
6.1 N1 e 1= 5 1= 3 =S 5
6.2 Vorbereitung der GUSSTOIMEN.........ccciiiiiiiiccieirre s ssssre s re s s sssnr e e e e s s s s s s ssns s e e e e e sssssssmnnneenessnsnssnnnns 5
6.3 Vorbereitung der ProbeKOIPET ........ccciiiiiiiicciierrieriissssssssnesessssssssssssssssssssssssssssssessssssssssnssssnessnsssssnnnes 5
7 [ 10T e 011 o1 0 3V St 6
71 IMESSUNG ...couuuiuinnnnnnnnnnnnnsnsnsnsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnnnnnnnnnnnnnnn 6
7.2 Biegung bei einer giiltigen BestimmuNg.........cccciiiiiicciiiciiniiinsssccscrrrr s ssssrr s ssne e e mnnns 7
8 BErEChNUNG ....oiiieii it 7
8.1 AlIGEMEINES ...t 7
8.2 Gemessene Steifigkeit ... ————————— 7
8.3 Berechnete Steifigkeit ..o ————————— 8
8.4 171 =Y o 8
8.5 Giiltigkeit der ErgebniSSe ........ccuiiiiiiinimiiiisi s s 8
9 Angabe der ErgebniSSe.......cccuiiiiiiiiiiiiiiiiiisiss s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s er s s e n e s rea e nannnannnannnans 8
10 g - 4T3 o o 8
0 TR SR 4 T=Ye 1= ¢ 4 Ve | o = .4 L= T ] o SR 8
0B V= o ] F=T o3 41T - 4T3 [T o S 9
11 (UL 1= g o o | AP OPPUPUPRRPT 9
LT = AU T T L= T = PP UT PR 14



		2024-05-21T07:41:20+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




