
 

   - 1 -

DIN 50993-1:2005-05 (D) 
 
 
Bestimmung von sechswertigem Chrom in Korrosionsschutzschichten - Teil 1: 
Qualitative Bestimmung 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ............................................................................................................................................................3 

1 Anwendungsbereich .........................................................................................................................3 

2 Kurzbeschreibung.............................................................................................................................3 

3 Geräte .................................................................................................................................................3 

4 Reagenzien.........................................................................................................................................3 
4.1 Allgemeines .......................................................................................................................................3 
4.2 Ortho-Phosphorsäure .......................................................................................................................3 
4.3 Diphenylcarbazid-Lösung ................................................................................................................4 
4.4 Cr(VI)-Standardlösung ......................................................................................................................4 
4.5 Vergleichslösung...............................................................................................................................4 

5 Durchführung.....................................................................................................................................4 
5.1 Vorbereitung des Prüfteils ...............................................................................................................4 
5.2 Prüfung...............................................................................................................................................4 

6 Angabe der Ergebnisse ....................................................................................................................5 
 


		2026-04-30T03:28:21+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




