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DIN EN ISO 10081-2:2005-05 (D) 
 
 
Klassifizierung dichter geformter feuerfester Erzeugnisse - Teil 2: Basische 
Erzeugnisse mit einem Massenanteil an Restkohlenstoff kleiner 7 % (ISO 10081-
2:2003); Deutsche Fassung EN ISO 10081-2:2005 
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