
 

   - 1 -

DIN CEN/TS 1071-11:2006-01 (D) 
 
 
Hochleistungskeramik - Verfahren zur Prüfung keramischer Schichten - Teil 11: 
Bestimmung der inneren Spannung nach der Stoney-Gleichung; Deutsche Fassung 
CEN/TS 1071-11:2005 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................4 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................4 
3 Kurzbeschreibung des Verfahrens......................................................................................................4 
4 Geräte .....................................................................................................................................................5 
5 Probenvorbereitung ..............................................................................................................................6 
6 Durchführung.........................................................................................................................................7 
7 Grenzen des Verfahrens .....................................................................................................................10 
8 Prüfbericht ...........................................................................................................................................10 
Anhang A (informativ)  Bestimmung geeigneter Probenmaße .....................................................................11 
Literaturhinweise..............................................................................................................................................13 
 


		2026-06-20T15:25:23+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




