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Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Vickers - Teil 4: Tabellen zur 
Bestimmung der Härtewerte (ISO 6507-4:2005); Deutsche Fassung EN ISO 6507-
4:2005 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ...............................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................4 
2 Tabellen zur Bestimmung der Vickershärte bei der Prüfung an ebenen Oberflächen .................4 
Tabelle 1 — Bereich < HV 0,2 ...........................................................................................................................4 
Tabelle 2 — Bereich HV 0,2 bis HV 3 .............................................................................................................26 
Tabelle 3 — Bereich HV 5 bis HV 100 ............................................................................................................51 
 


		2026-06-16T09:02:00+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




