DIN ISO 4649:2006-11 (D)

Elastomere oder thermoplastische Elastomere - Bestimmung des
Abriebwiderstandes mit einem Gerat mit rotierender Zylindertrommel (1ISO 4649:2002)

Inhalt Seite
NationNales VOIrWOIt ..o e R e n e an e n e 3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise.........cccccovomiiiiiminnni 4
1 AnwendungsbereiCh ... —————————————— 5
2 Normative VerweiSUNQGEN ... s s s e 6
3 =TT 6
4 KUurzbeschreibUuNg ... s mme e s e s mn e e 7
5 Priifgerate und Priifwerkstoffe........... e 7
6 e 0 o =1 o o o = 10
7 Lo 02T 4] o] - 1T SO 11
8 [ 10T o7 3y (3T 1] 4T 11
9 Angabe der ErgebniSSe.........ooimiiiiieirr e s s 13
10 g = -4 = Lo 14
11 PrufberiCht.........oi i ————— 15
Anhang A (normativ) Geeigneter Priifschmirgelbogen..........ccccooiiiiiiniinninncnre e 17
Anhang B (normativ) Standard-Referenz-Elastomere und vom Anwender definierte Referenz-

] T3 o 3 = - N 18
B.1 A=Y v 18
B.2 Standard-Referenz-Elastomer Nr 1 fiir die Kalibrierung des Prifschmirgelbogens und

zur Verwendung als Standard-Referenz-Elastomer fiir Vergleichszwecke (SRE-1)................ 18

B.3 Standard-Referenz-Elastomer Nr 2 (reprasentativ fiir eine einfache
Laufflaichenmischung fiir Reifen) fiir die Verwendung als Standard-Referenz-
Elastomer fiir Vergleichszwecke (SRE-2).........cccccireeiirrresrersrsereessssre s ssssseesessse e sssssss e s ssssssesenns 21



		2026-06-25T12:36:36+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




