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Prufung von Papier - Bestimmung der dichtebezogenen Lichtstreu- und
Lichtabsorptionskoeffizienten von Faserstoffen und Papieren

Inhalt Seite
1 AnNWwendungSDerEiCh ... ———— 3
2 NOrmative VErweIiSUNQGEN .......cocccciieciirriiiiiccssceresssssssssssssese s s ssssssssssssssssssssssssnnsnssnessnsssssnnsnsesnssnssnnes 3
3 7= o S SE 4
4 Grundlage des VErfaNrens ...........ooiiiccccieeiiiniiiiccsssssess s s s s sssss s s s s sssssssssssss s s s s ssssssssnsnsssessnsssssnsnnsses 5
5 (1= - | 5
6 Probenahme und Anzahl der Proben ... e 5
6.1 ReiNe Faserstoffe ...t e nnne 5
6.2 o T =Y - 5
7 DUFChfURIUNG ... e 6
8 T 0T o 6
Anhang A (informativ) Abhangigkeit des logarithmischen Ausdrucks des dichtebezogenen

Streu- und Absorptionskoeffizienten von der Differenz der Messwerte R, und Ry.................. 8



		2024-04-25T14:33:40+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




