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DIN ISO 5630-1:1993-08 (D) 
 
 
Papier und Pappe; Beschleunigte Alterung; Teil 1: Trockenwärmebehandlung bei 105 
°C; Identisch mit ISO 5630-1:1991 
 
 
Inhalt            Seite 
 
Nationales Vorwort ........................................................................................................................................... 1 
 
Vorwort  ........................................................................................................................................................... 2 
 
Einleitung .......................................................................................................................................................... 3 
 
1   Zweck  ........................................................................................................................................................... 3 
 
2   Verweisungen auf andere Normen ............................................................................................................ 3 
 
3   Kurzbeschreibung des Verfahrens ............................................................................................................ 3 
 
4   Geräte  ........................................................................................................................................................... 3 
 
5   Probenahme ................................................................................................................................................. 3 
 
6   Herstellen der Proben ................................................................................................................................. 3 
 
7   Durchführung der Wärmebehandlung ...................................................................................................... 3 
 
8   Klimatisierung .............................................................................................................................................. 4 
 
9   Durchführung der Prüfungen ..................................................................................................................... 4 
 
10  Prüfbericht .................................................................................................................................................. 4 
 

 
Zitierte Normen ................................................................................................................................................. 4 
 

Anhang A (informativ) Schrifttum ................................................................................................................... 4 


		2026-06-28T00:44:47+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




