
 

   - 1 -

DIN ISO 3034:2016-08 (D) 
 
 
Wellpappe - Bestimmung der Dicke von Wellpappe (ISO 3034:2011) 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Nationales Vorwort ............................................................................................................................................................ 3 

Nationaler Anhang NA (informativ)  Literaturhinweise .......................................................................................... 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 4 

4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 4 

5 Prüfgeräte ............................................................................................................................................................... 4 

6 Probenahme ........................................................................................................................................................... 5 

7 Probenvorbehandlung ........................................................................................................................................ 5 

8 Probenvorbereitung ............................................................................................................................................ 5 

9 Durchführung ........................................................................................................................................................ 6 
9.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 6 
9.2 Prüfung und Kalibrierung des Mikrometers ............................................................................................... 6 
9.3 Bestimmung der Dicke der einwelligen Wellpappe .................................................................................. 6 

10 Berechnung und Darstellung der Ergebnisse.............................................................................................. 7 

11 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 7 

Anhang A (normativ)  Überprüfung der Eigenschaften der Mess-Schraube und Kalibrierung .................. 8 
A.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 8 
A.2 Druck zwischen Druckflächen.......................................................................................................................... 8 
A.3 Anzeigefehler und Wiederholbarkeit der Messung .................................................................................. 8 
A.4 Parallelität der Druckflächen ........................................................................................................................... 9 

Anhang B (informativ)  Präzision ..................................................................................................................................10 
B.1 Allgemeines ..........................................................................................................................................................10 
B.2 Wiederholbarkeit ...............................................................................................................................................10 
B.3 Reproduzierbarkeit ...........................................................................................................................................11 

Literaturhinweise .............................................................................................................................................................12 
 


		2024-05-04T15:42:07+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




