DIN EN 17085:2019-08 (D)

Papier und Pappe - Probenahmeverfahren fiir Altpapier; Deutsche Fassung EN

17085:2019

Inhalt Seite

| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
20 0 101 4
1 ANWeNndUNGShereiCh... i —————————————— 5
2 NOIrmative VEIrWeISUNGEN ... s s s st snassn s snssmsssmsssasnasananans 5
3 3= o 5
4 KUurzbeSChreibUung.... .o ssssssssssssssssssssssssessssssnsssms s ses 6
5 50 (0] 0 =3 1T 1 1 L, 6
51 33 Q=0 LT 1 6
5.2 Allgemeine HilfeStellung ..o sssssssssssssssssssssssssssassassssssasssssnsss 7
5.3 Y 1 o . 8
5.4 222 T 1] 4 ) o 8
5.4.1 Manuelle Probenahme.......s s s 8
5.4.2 KernprobenNalme ... ssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssassssssasssssssssssnsssassssssnssssnses 9
5.5 Probenbeschriftung..... s ————— 10
5.6 Lagerung der ProDeN..... o msmsssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssessssssnsssss s sasesns 11
6 Verfahren der MiKroprobenahme ... 11
6.1 ALLGEIMEINES ...ucucucrirsiisisissss s e E SRR AR AR AR AR AR RS RS EAE AR AE A E R RE SRR E AR AR AR AR AR AR 11
6.2 Entnahme der MIKIrOProDe......mnssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssesens 11
6.3 Lagerung der MiKroPproDen.....ccmmmmmmsmmmsmsssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsesns 11
7 ProbenahmeberiCht..... i ———— 11
00 Lc) LD 010 0N 13



		2026-05-22T02:43:11+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




