
 

   - 1 -

DIN EN ISO 12625-17:2021-08 (D) 
 
 
Tissue-Papier und Tissue-Produkte - Teil 17: Bestimmung der Desintegration in 
Wasser (ISO 12625-17:2021); Deutsche Fassung EN ISO 12625-17:2021 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 
Einleitung .............................................................................................................................................................................. 5 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 6 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 6 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 6 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 6 
5 Reagenzien ............................................................................................................................................................. 7 
6 Geräte ....................................................................................................................................................................... 7 
7 Konditionierung der Proben ............................................................................................................................ 7 
8 Probenvorbereitung ............................................................................................................................................ 7 
8.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 7 
8.2 Beschleunigte Alterung (optional) ................................................................................................................. 8 
8.3 Masse und Formgebung der Proben .............................................................................................................. 8 
9 Prüfverfahren ........................................................................................................................................................ 9 
9.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 9 
9.2 Prüfung mit 30 s .................................................................................................................................................... 9 
9.3 Prüfung bei 2 min und 10 min ....................................................................................................................... 10 
10 Berechnung und Angabe der Ergebnisse ................................................................................................... 10 
11 Prüfbericht .......................................................................................................................................................... 11 
Anhang A (normativ)  Technische Beschreibung des Rührers.......................................................................... 12 
Anhang B (informativ)  Beispiele für und Bilder von Arten von Duschköpfen und Sieben ..................... 14 
Anhang C (informativ)  Zusätzliche Rührzeiträume ............................................................................................. 16 
Anhang D (informativ)  Präzisionsdaten .................................................................................................................. 17 
Literaturhinweise ............................................................................................................................................................ 19 
 


		2024-05-02T05:43:26+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




