DIN EN ISO 12625-15:2023-01 (D)

Tissue-Papier und Tissue-Produkte - Teil 15: Bestimmung von optischen
Eigenschaften - Messung von Brightness und Farbe unter Lichtart C/2°
(Tageslichtbedingungen in Innenraumen) (ISO 12625-15:2022); Deutsche Fassung EN
ISO 12625-15:2022
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