
 
 - 1 -

DIN EN 12283:2003-01 (D) 
 
 
Druck- und Büropapier - Bestimmung der Tonerhaftung; Deutsche Fassung EN 
12283:2002 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort  ...........................................................................................................................................................3 
 
Einleitung .........................................................................................................................................................3 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................4 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................4 
 
3 Begriffe ............................................................................................................................................4 
 
4 Kurzbeschreibung ..........................................................................................................................5 
 
5 Probenahme ....................................................................................................................................5 
 
6 Geräte und Hilfsmittel ....................................................................................................................5 
6.1 Vervielfältigungsgerät ....................................................................................................................5 
6.2 Toner ...............................................................................................................................................5 
6.3 zu druckendes Bild ........................................................................................................................5 
6.4 IGT-Prüfgerät ..................................................................................................................................5 
6.5 Prüföl ...............................................................................................................................................5 
6.6 Optisches Farbdichtemessgerät ..................................................................................................5 
6.7 Interne Referenzprobe ...................................................................................................................5 
 
7 Durchführung .................................................................................................................................6 
7.1 Probenvorbehandlung ...................................................................................................................6 
7.2 Rupfprüfung ....................................................................................................................................6 
7.3 Bestimmung der optischen Farbdichte .......................................................................................6 
 
8 Berechnung ....................................................................................................................................7 
 
9 Präzision .........................................................................................................................................7 
9.1 Internes Referenzpapier ................................................................................................................7 
9.2 Wiederholgenauigkeit ....................................................................................................................7 
 
10 Prüfbericht ......................................................................................................................................7 
 


		2024-05-12T18:32:14+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




