DIN EN ISO 5264-2:2003-06 (D)

Faserstoffe - Labormahlung - Teil 2: PFI-Muhle-Verfahren (ISO 5264-2:2002);
Deutsche Fassung EN ISO 5264-2:2002

Inhalt Seite
7o T e 3
T 1 oY LT ' 4
1 AnNWwendungSsbereiCh ........ s 5
2 Normative VErweiSUNQGEN .......coiciiiiiiisiiiinssisinssss s s s s s sss s s s s s s s s ns s s snsasn s nss 5
3 Grundlage des Verfahrens ... 5
4 Gerate und Hilfsmittel ........ ... e s 5
5 ProbenaRme ... 6
6 Probenvorber@ituNg ..o ssssssssssssssssss s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s e s s e s e s s s s s s e nsnsnsnsnsnsnsnns 6
7 [ 10T e 011 o1 0 3V S 6
71 1o 1= 4 L= T = 6
7.2 AUFSCRIAGEN ... ——————————— 6
7.3 T T Lo (=T o 6
7.4 1= T =1 o 7
8 PrifberiCht ... e 8
Anhang A (Normativ) PFI-MUNRIE ........oo e cccceecrre s s e s s s s s s sss s s e s s s s smnmn e e e e e s s namm e e e e e nen e nnnns 9
A1 Beschreibung der PFI-MUIE ... et ccscsrr s s s s ssssn s s e s s sammne e e e s e e e s 9
A.2 Vorbereitung zur DUrChfUNIUNG .....ccooiiiiiree s e 9
Anhang B (normativ) Uberpriifung und Instandhaltung der PFI-Miihle ...........ccccocvrerererrscresniencsesanens 1
B.1 1T 1= 4 = Ty = 1
B.2 T - 115 = o 1
B.3 =1 LY o2 41 =Y = o 1
B.4 VorbeRandluNng ... s s 12
B.5 oY 41 o 14 = ] L0 12
Anhang C (informativ) Verfahren zur Uberpriifung des kontinuierlichen Arbeitens der PFI-Miihle .....13
CA1 N1 e 1= 4 LY 13 =SS 13
C.2 Referenz-Zellstoff als Material fiir interne Kontrollmahlungen ..o, 13
C.3 Vergleichspriifungen mit anderen Laboratorien ...........ccccooviiiiinnnins e 13
LiteratuUrhiNWEISEe ... e ms e s mn e e e e e s s e emmme s e e e ee e mmnnn e e e e snanan 14

Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren
entsprechenden europaischen Publikationen ... e 15



		2026-06-25T20:40:03+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




