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Allgemeine Priifverfahren fur Pigmente und Fullstoffe - Teil 17: Vergleich des
Aufhellvermogens von WeiBpigmenten (ISO/FDIS 787-17:2018); Deutsche und
Englische Fassung prEN ISO 787-17:2018

General methods of test for pigments and extenders - Part 17: Comparison of
lightening power of white pigments (ISO/FDIS 787-17:2018); German and English
version prEN ISO 787-17:2018

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsnsaisssnssisssssnsssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sesssassnss sasas ssssas snsssassnsssasasss 3
Y03 1) o 4
1 AnWendungshereiCh. ... ————————————————————————————— 5
2 V0D o 4T U e e R ) 5
3 2T o4 i 5
4 T T 174 L) 1 5
5 = = L 6
6 5 000) 0 120 4 T2 U1 4 6
7 DUTChfUINIUNG ot R R R RS 6
7.1 DUTFChfUINIUNG A oot R RS AR AR AR AR R SRR SR SRR R SR SRR AR AR RS 6
7.1.1 Einarbeitung des Weifdpigments in die Blaupaste mithilfe der Teller-

FarbenausreibmasChiNe ... s ssssssssssssssssssssssssnsssmssssssss senssssssss sensssmsssnssssssnssse 6
7.1.2 Einarbeitung des Weifdpigments in die Blaupaste mithilfe einer manueller

Farbenausreibmaschine oder einem Spachtel ..........cccovmmmmmmmms————————" 7
7.1.3 Durchfithrung fiir den Vergleich ... s 7
7.2 LD 2 oo 1130 D o 4T 7
7.2.1 Einarbeitung des Weifdpigments in die Blaupaste mithilfe der Teller-

FarbenausreibmascChine ... s sssssssssssssss sensssmsssnsssnssnnsss 7
7.2.2 Einarbeitung des Weifdpigments in die Blaupaste mithilfe einer manueller

Farbenausreibmaschine oder einem Spachtel .........cocommnmmmmmmm———————— 8
7.2.3 Durchfiihrung fiir den Vergleich ... 8
8 Angabe der ErgebniSSe ... sssssssssssss s s s s e s sissssssns 9
8.1 DUTFChfUINTUNG A oSSR SRR R AR RS 9
8.2 DUTIChfUINIUNG B ..o s e eSS RR SRR R RS 9
9 5 01 0 1<) o ol 9



		2024-04-30T21:18:31+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




