
 

   - 1 -

DIN EN ISO 787-7:2010-02 (D) 
 
 
Allgemeine Prüfverfahren für Pigmente und Füllstoffe - Teil 7: Bestimmung des 
Siebrückstandes - Wasserverfahren - Handspülverfahren (ISO 787-7:2009); Deutsche 
Fassung EN ISO 787-7:2009 
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