
 

   - 1 -

DIN EN ISO 787-21:2018-01 (D) 
 
 
Allgemeine Prüfverfahren für Pigmente und Füllstoffe - Teil 21: Vergleich der 
Hitzebeständigkeit von Pigmenten unter Verwendung eines Einbrennbindemittels 
(ISO 787-21:1979); Deutsche Fassung EN ISO 787-21:2017 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 

0 Einleitung ................................................................................................................................................................ 6 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 6 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 6 

3 Geräte ....................................................................................................................................................................... 6 

4 Probenahme ........................................................................................................................................................... 6 

5 Durchführung ........................................................................................................................................................ 6 

6 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 7 
 


		2026-06-24T11:29:23+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




