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Formsticke zum Einschweif3en in Rohrleitungen aus Kupfer-Nickel-Legierungen -
Technische Lieferbedingungen

Inhalt Seite
AV 401 8 Lo o TP PP P PP PPPPPPPPPPPPPPPPRE 3
1 F N VL= g Yo [0 a0 F=3 1T =1 o S 4
2 NOIMALIVE VEIWEISUNGEN .veiiiieeiiiitiiieie e e e e s s ettt e e e e e e s st e e e e e e s s sa s teteeeaaeeeesaststaeeeaaesesannsnrseeeeesannnnnnnns 4
3 L 1T €= 11T o SRR 4
4 ANforderungen, PrUFUNGEIN ... ittt ettt e e et e e b e e e e eneee 5
4.1 ChemiSChe ZUSAMMENSELZUNG ....uiiiiiiiiiieiiii ettt ettt e et e e e st b e e e s bbe e e e e atbe e e e s sabeeeesnbeeeenas 5
4.2 Mechanische EigenSCRaften ... 5
4.3 SCRWEIRBNANTPIUTUNG ..eeeiie ettt e e e s ettt e e e e e e e s bbb b e e e e e e s e nnbbeeeaaaeeeaans 6
4.4 Y= TP PUPPRT N 6
4.5 OberflachenbesChaffENNEIL .........oo e e e e e 6
4.6 (=T 0] a4 Tod 1] 10 o Vo PSSP 7
5 V2= = T =TSy o1 8 {01 o U 7
5.1 F N Lo =T o L= = 7
5.2 Antrag auf VerfahrenSPrifUNg ... e e e s e e e e e e reeeee s 7
5.3 AUSWEANT DI PrUFSTUCKE ...eiiiiiiiii ittt e e st e e s st e e e nte e e e anbbeeeeeneee 8
5.4 Durchflihrung der VerfahrenSprifung ... e e e s e e e e e e e ennnnees 8
5.5 ST TUT g (=] 1N ] o Lo TP PP PPPPPPPPPPRNY 9
5.6 ZUlasSUNGSDESCREINIGUNG ...viiiiiieiee ettt e e e e e e s neeeas 9
6 Prafungen an der Lieferung, BESCheINIQUNGEN ......ooiiiiiiiiiiee et e e e e 9
6.1 Prafungen an der LIEFEIUNG ...ttt e e e e e e e e e e e s e b e e e e e e nnneees 9
6.2 YT Yot o =TT oY [o 1V o Yo [P PPPPPPPRRPT 9
Tabellen

Tabelle 1 — Anforderungen UnNd PrifUnNgeN ... e e e e e re e e e e e e nanneees 5

Datum: 2007 Oktober



		2026-05-19T14:33:31+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




