
 
 - 1 - 

DIN 85004-4:2002-02 (D) 
 
 
Rohrleitungen aus Kupfer-Nickel-Legierungen - Teil 4: Technische 
Lieferbedingungen für Rohre 
 
 
Inhalt            Seite 
 
Vorwort  ........................................................................................................................................................... 1 
 
1             Anwendungsbereich ......................................................................................................................... 2 
 
2             Normative Verweisungen ................................................................................................................. 2 
 
3             Anforderungen, Prüfungen .............................................................................................................. 2 
3.1          Maße ................................................................................................................................................... 3 
3.2          Chemische Zusammensetzung ........................................................................................................ 3 
3.3          Festigkeitseigenschaften ................................................................................................................. 3 
3.4          Oberfläche .......................................................................................................................................... 3 
3.5          Schweißnähte .................................................................................................................................... 3 
3.6          Kennzeichnung .................................................................................................................................. 4 
 
4             Qualitätssicherung ............................................................................................................................ 4 
4.1          Qualitätsprüfung................................................................................................................................ 4 
4.2          Bescheinigung der Prüfergebnisse ................................................................................................. 5 
 
5             Verpackung ........................................................................................................................................ 5 
 


		2024-05-16T03:53:45+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




