DIN EN ISO 642:2000-01 (D)

Stahl - Stirnabschreckversuch (Jominy-Versuch) (ISO 642:1999); Deutsche Fassung
EN ISO 642:1999

Inhalt Seite
1 AnNWwendungsbereiCh ........ s 2
2 Normative VErweiSUNQGEN ... ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssnsnsnns 2
3 e 1 T o 3
4 Kurzzeichen und BezeichNUNQGEN ... s 3
5 Form der Proben und ihre Vorbereitung ........cccccmiiiimminniimrnms e 3
6 Prifgerat ......cccoeiiiiiiicir i 4
7 Erwdrmen und Abschrecken der Probe ... e 4
8 Vorbereitung und Durchfiihrung der Hirtemessung nach dem Abschrecken ...........ccccceeeu.... 5
9 Angabe der ErgebniSSe ... s s s nnnnn 6
10 Prifbericht ... ————————— 7
Anhang A (informativ) Festlegung fiir die Hartbarkeit eines Erzeugnisses .........cccccccrnniiimnrinsiennnnsinennnns 9
Anhang B (informativ) Zusatzliche Angaben zu Abschnitt 10 ..........ccccciiiinri 1
Anhang C (informativ) Berechnung der Hartbarkeit ........ccccoccccoimmmiiiiiinccccecer e 12

Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren
entsprechenden europaischen Publikationen ... 12



		2026-06-19T15:12:44+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




