
 

   - 1 -

DIN EN ISO 3923-1:2018-10 (D) 
 
 
Metallpulver - Ermittlung der Fülldichte - Teil 1: Trichterverfahren (ISO 3923-1:2018); 
Deutsche Fassung EN ISO 3923-1:2018 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 

4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 5 

5 Symbole und Bezeichnungen ............................................................................................................................ 5 

6 Prüfeinrichtung ..................................................................................................................................................... 6 

7 Probe ........................................................................................................................................................................ 7 

8 Durchführung ........................................................................................................................................................ 7 

9 Angabe der Ergebnisse ....................................................................................................................................... 8 

10 Präzision ................................................................................................................................................................. 8 
10.1 Wiederholpräzision ............................................................................................................................................. 8 
10.2 Vergleichpräzision ............................................................................................................................................... 8 

11 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 8 

Anhang A (normativ)  Trichter (Carney) ..................................................................................................................... 9 

Literaturhinweise .............................................................................................................................................................10 
 


		2026-04-17T01:36:17+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




