
 

   - 1 -

DIN 17052-2:2018-08 (D) 
 
 
Wärmebehandlungsöfen - Teil 2: Anforderungen an die Ergebnisgleichmäßigkeit 
nach einer Wärmebehandlung 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 

4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 5 

5 Bezeichnung ........................................................................................................................................................... 7 

6 Prüfeinrichtung ..................................................................................................................................................... 7 

7 Prüfgegenstände ................................................................................................................................................... 7 

8 Durchführung ........................................................................................................................................................ 8 

9 Angabe der Ergebnisse und Bewertung der Ergebnisgleichmäßigkeit .............................................. 9 

10 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 9 

Anhang A (informativ)  Abkürzungsverzeichnis ....................................................................................................10 

Literaturhinweise .............................................................................................................................................................11 
 
 
 
Bilder 
 
Bild 1 — Anordnung der Prüfstücke im Nutzraum für eine Referenzmessung nach dieser Norm, 

DIN 17052-2 ........................................................................................................................................................ 8 
 
 
 
Tabellen 
 
Tabelle 1 — Zulässige Streubreite der Randschichtzusammensetzungen für unterschiedliche 

Wärmebehandlungsverfahren ...................................................................................................................... 6 
Tabelle A.1 — Verwendete Abkürzungen ................................................................................................................ 10 
 


		2026-05-11T23:12:20+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




