E DIN 61551:2026-01 (D)

Erscheinungsdatum: 2025-12-05

Geokunststoffe - Bestimmung der Berstdruckfestigkeit - Prifverfahren mit
gesteuertem Druck

Inhalt

0 ) .
1 Anwendungsbereich. ... —————————————_———————_—_—_——
2 Normative VEerWeiSUNZEN ... sssss s sssssssssssssssssssssssssmsss s s
3 BeGIIffe .o
4 KUurzbeSchrelbUung......coumnmimmmsnsssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssassssens
5 PrifeinriChtung.....osssss -
5.1 AlIZEIMEINES ...t
5.2 MESSZELIE ...t AR S R EEEEEEE R S
5.3 Messung der WOIDRORNE .......cccovmmmsmsmmmsssmsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses
5.4 LD DT 1 8 LT T 1 .
6 1L 2T 40 (0] 41 1
7 30 10 D U0 L0 0T T=) g1
8 10 11D ol 080 0
9 4 N1 L 3 o 1010
10 PrUfDeriCht o ————————
LiteratuUrNINWEeISe ...t e e
Bilder

Bild 1 — Beispiel einer Prifeinrichtung ...
Bild 2 — Messungen und geometrische Betrachtungen..........——



		2026-04-17T03:42:16+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




