
 

   - 1 -

DIN EN 14196:2016-08 (D) 
 
 
Geokunststoffe - Prüfverfahren zur Bestimmung der flächenbezogenen Masse von 
geosynthetischen Tondichtungsbahnen; Deutsche Fassung EN 14196:2016 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 4 

4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 4 

5 Geräte ....................................................................................................................................................................... 4 
5.1 Waagen .................................................................................................................................................................... 4 
5.2 Stanzmesser oder Schneidschablone ............................................................................................................. 4 
5.3 Verschiedene Geräte ........................................................................................................................................... 4 

6 Durchführung ........................................................................................................................................................ 5 

7 Berechnung ............................................................................................................................................................ 5 

8 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 6 

Anhang A (normativ)  Prüfverfahren zur Bestimmung der flächenbezogenen Masse des 
synthetischen Bestandteils ............................................................................................................................... 7 

A.1 Geräte ....................................................................................................................................................................... 7 
A.1.1 Wärmeschrank ...................................................................................................................................................... 7 
A.1.2 Gebläse- oder Absauggerät ................................................................................................................................ 7 
A.1.3 Waagen .................................................................................................................................................................... 7 
A.2 Durchführung ........................................................................................................................................................ 7 
A.3 Berechnung ............................................................................................................................................................ 7 
 


		2024-04-28T10:50:01+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




