DIN EN 13491:2018-07 (D)

Geosynthetische Dichtungsbahnen - Eigenschaften, die fiir die Anwendung beim Bau
von Tunneln und damit verbundenen Tiefbauwerken erforderlich sind; Deutsche
Fassung EN 13491:2018
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