
 

   - 1 -

DIN 18315:2010-04 (D) 
 
 
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine 
Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - 
Verkehrswegebauarbeiten - Oberbauschichten ohne Bindemittel 
 

Inhalt 
Seite 

0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung .................................... 3 
1 Geltungsbereich................................................................................................. 5 
2 Stoffe, Bauteile .................................................................................................. 5 

3 Ausführung ....................................................................................................... 7 

4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen......................................................... 10 
5 Abrechnung ..................................................................................................... 11 

2.1 Anforderungen...............................................................................................5
2.1.1 Gesteinskörnungen......................................................................................5
2.1.2 Baustoffgemische und Böden....................................................................6
2.1.3 Unsortierte Baustoffgemische....................................................................6
2.2 Prüfungen.......................................................................................................6
2.2.1 Eignungsprüfung.........................................................................................6
2.2.2 Eigenüberwachungsprüfung......................................................................6
2.2.3 Durchführen der Prüfungen........................................................................6

3.1 Allgemeines....................................................................................................7
3.2 Unterlage.........................................................................................................7
3.3 Herstellen, Anforderungen ............................................................................8
3.3.1 Tragschichten, Frostschutzschichten, Planumsschutzschichten...........8
3.3.1.1 Einbauen....................................................................................................8
3.3.1.2 Verdichten..................................................................................................8
3.3.1.3 Oberfläche.................................................................................................8
3.3.1.4 Profilgerechte Lage....................................................................................8
3.3.1.5 Ebenheit.....................................................................................................8
3.3.1.6 Dicke..........................................................................................................8
3.3.2 Deckschichten..............................................................................................9
3.3.2.1 Einbauen....................................................................................................9
3.3.2.2 Verdichten..................................................................................................9
3.3.2.3 Oberfläche..................................................................................................9
3.3.2.4 Profilgerechte Lage..................................................................................9
3.3.2.5 Ebenheit...................................................................................................9
3.3.2.6 Dicke........................................................................................................9
3.3.3 Oberbauschichten aus unsortierten Baustoffgemischen, Boden und 

Fels................................................................................................................9


		2024-05-01T14:17:15+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




