
ICS 55.040 VDI-RICHTLINIEN 
Juli 2017 
July 2017 

VEREIN 
DEUTSCHER 
INGENIEURE 

Prüfung qualitätsrelevanter Eigenschaften  
von Wickelstretchfolien 

Bewertungsmethoden und Kriterien 

Examination of quality-related properties  
of stretch film 

Valuation methods, and criteria 

VDI 4487 
 
 

 
Ausg. deutsch/englisch 
Issue German/English 

Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich. The German version of this standard shall be taken as authori-
tative. No guarantee can be given with respect to the English 
translation. 

 

 

VDI-Gesellschaft Produktion und Logistik (GPL) 
Fachbereich Technische Logistik 

VDI-Handbuch Technische Logistik, Band 6: Verpackungslogistik 

 

Ve
rv

ie
lfä

lti
gu

ng
 –

 a
uc

h 
fü

r i
nn

er
be

tr
ie

bl
ic

he
 Z

w
ec

ke
 –

 n
ic

ht
 g

es
ta

tte
t /

 R
ep

ro
du

ct
io

n 
– 

ev
en

 fo
r i

nt
er

na
l u

se
 –

 n
ot

 p
er

m
itt

ed
 

Fr
üh

er
e 

A
us

ga
be

: 0
7.

16
 E

nt
w

ur
f, 

de
ut

sc
h 

Fo
rm

er
 e

di
tio

n:
 0

7/
16

 D
ra

ft,
 in

 G
er

m
an

 o
nl

y 

Zu
 b

ez
ie

he
n 

du
rc

h 
/ A

va
ila

bl
e 

at
 B

eu
th

 V
er

la
g 

G
m

bH
, 1

07
72

 B
er

lin
 –

 A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n 

/ A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 ©

 V
er

ei
n 

D
eu

ts
ch

er
 In

ge
ni

eu
re

 e
.V

., 
D

üs
se

ld
or

f 2
01

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inhalt Seite Contents Page 

Vorbemerkung ......................................................... 2 

1 Anwendungsbereich ......................................... 2 

2 Normative Verweise .......................................... 2 

3 Messverfahren ................................................... 3 
3.1 Ermittlung der Foliendicke ........................ 3 
3.2 Ermittlung des Spannungs-Dehnungs- 

und Kraft-Weg-Verhaltens ......................... 3 
3.3 Ermittlung der Durchstoßfestigkeit ............ 3 
3.4 Ermittlung der UV-Beständigkeit .............. 3 

4 Kriterien und Grenzwerte ................................. 3 

5 Bewertung ......................................................... 3 

Schrifttum ................................................................ 4 

Preliminary note ....................................................... 2 

1 Scope ................................................................. 2 

2 Normative references ....................................... 2 

3 Measurement procedures ................................ 3 
3.1 Determining the film thickness .................. 3 
3.2 Determining the tension-expansion 

and force-displacement behaviour ............. 3 
3.3 Determining the puncture resistance .......... 3 
3.4 Determining the UV resistance .................. 3 

4 Criteria and limit values ................................... 3 

5 Evaluation ......................................................... 3 

Bibliography ............................................................ 4 
 


		2026-06-13T04:22:08+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




